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Produktdatablad

ARDEX B 14

Betongreparasjonsmasse

- Til utbedring, reparasjon og sparkling av betongbygningsdeler

- Vann og veerbestandig

.

Hard og holdbar som betong
- Hurtig styrkeutvikling

- Leveres i fargene grd og lys gra

BRUKSOMRADE

Til reparasjon av bzerende bygningsdeler av gammel og ny betong i

tykke og tynne lag, som: Utfylling av huller fra kalkutslag og steinlommer,
utbedring og sparkling av vegg- og takflater av betong, betongelementer og
sementpuss. Tilsettes sand ved opprettings-

og utjevningsarbeider, feks. for flislegging pa betong, sementpuss og
murverk. Til innen- og utenders bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget kan bade veere tert og fuktig, men skal veere fast, ru og

fri for stev, smuss, maling, pussrester, kalkslam og andre vedheftsredu-
serende midler. Lase kanter skal fiernes ned til fast underlag. Metaller skal
péferes et korrosjonsheskyttende middel, som samtidig fungerer som
heftbro.

BLANDING
| en ren beholder helles rent, kaldt vann og under kraftig omrering tilsettes
pulveret til det oppnds en smidig, pastaaktig og sigefri martel uten klumper.

Blandingsforhold:
25 kg ARDEX B 14 : ca. 6,25 liter vann.

Sparkelmassen er Klar til bruk umiddelbart etter blanding.

BEARBEIDING

ARDEX B 14 kan bearbeides i ca. 30 minutter og er avherdet etter ca. 1
time ved 20 °C. Uten sandtilsetting kan mertelen paferes i opptil 5 mm
lagtykkelse i €n operasjon - ved sterre lagtykkelse strekkes mertelen med
sand ifig. tabellen til hayre.
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Eventuell ettersparkling og sliping kan utferes etter at sparkellaget er av-
herdet, dvs. ca. 1 time. Den sementgrad ARDEX B 14 mertelen kan innfarges
med alkaliebestandige fargepigmenter, slik at det kan oppnas fargelikhet
med de omgivende betongflater. Disse skal blandes med vann til en homo-
gen pasta, for de tilsettes mortelen.

De tilsatte fargepigmenter ma heyst utgjere 3 vektprosent av ARDEX B 14
pulveret. | tvilstilfeller anbefales en prevesparkling.

ARDEX B 14 kan bearbeides innen- og utenders ved temperaturer over 5 °C.
Hvor det enskes okt styrke og forbedret elastisitet og vedheft, skal ARDEX
B 14 tilsettes ARDEX E 100 akryldispersjon. Blandingsforhold: 1 del ARDEX
E 100 til 3 deler vann (se datablad

for ARDEX E 100).

ETTERBEHANDLING

Etter giennomterking kan ARDEX B 14 males med kalkbestandig maling.
Gjennomterkingen er avhengig av tykkelsen pa sparkellaget, veerforholdene
og underlagets fuktinnhold. Maling pa fuktig underlag kan medfere kalkut-
slag. Malingprodusentens anvisninger til maling p& sementbaserte underlag
skal folges bade ved hele eller delvis sparklede flater. Det anbefales alltid en
grunning, da fargeforskjeller kan oppsta.



Betongsparkel/stepemasser @

KARAKTER Tekniske data
Gratt pulver med WITTENER HURTIGSEMENT Z 35 SF. Ved blanding med
vann fas en smidig, pastaaktig og sigefri mertel, som er lett & bearbeide

og herder ved hydratisering og terking. Det utsparklede lag er etter terking Til opprettings- og avrettingsarbeider over 5 mm lagtykkelse tilsettes

Blandingsforhold: Ca. 6,25 liter vann : 25 kg pulver

sementgratt og vann- og veerbestandig. ARDEX B 14 sand som felger:

Sand, 0-1 mm: 10 del B14: 0,3 del sand

Sand, 0-4 mm: 10 del B14:05 del sand

Grus, 4-8 mm: 10 del B14:10 del grus

Egenvekt: 1,2 kg/liter

Egenvekt (blandet): 19 kg/liter

Materialforbruk: Ca 1,4 kg pulver pr m*/mm.

Bearbeidingstid: Ca. 30 minutter ved 20 °C

Overmalbar: Etter utterking

pH-verdi: Ca. 12

Korrosjon: Inneholder ingen bestanddeler
som virker korrosjonsfremmende
pa stal

Trykkstyrke (DIN 1164). Etter 3 dagn 14 N/mm*
Etter 7 dogn 15 N/mm*
Etter 28 degn 20 N/mm’

Bayestrekkstyrke (DIN 1164). Etter 3 dogn 3 N/mm*
Etter 7 degn 4 N/mm*
Etter 28 degn 7 N/mm’

Emballasje: Sekker & 25 kg netto

Lagring: | torre rom i opp til 12 mnd.

i udpnet originalemballasje

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vére produkter. Vare informasjoner er basert pé laboratorieforsek og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens ar-
beidsforhold ligger utenfor vér kontroll, ptar vi oss ikke ansvaret for de oppnddde resultater. Landspesifikke forskrifter basert pa regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan

gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.



