Limanbefaling

=
&

FLOORING SYSTEMS
GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE LIME-METODE LIM-
sugende underl. | IKKE-sugende | SPREDER
underl.
Forbo Marmoleum ARDEX AF 270 VL Lag sugende
Linoleum med jute bakside ARDEX AF 720 SVL nderla Bl
u u ARDEX AF 165 underiag
Forbo Marmoleum Decibel ARDEX AF 135 VL Lag sugende
Bakside av polyolefin ARDEX AF 145 SVL nderl A2
akside av polyole ARDEX AF 165 underiag
Forbo Marmoleum Modular 2283 2:; %8 VL Lag sugende
Polyester bakside underlag Bl
Forbo PVC-matter Lag sugende
Eternal, EternalDecibel, Smaragd, Step, ARDEXAF 135 underlag
. ARDEX AF 145 VL A2
Nordstar/Aquastar, Sarlon, Aqualon, Novilon, ARDEX AF 165
Scandilon, Sphera, Habitat TH (145)
Forbo PVC-matter for vegg ARDEXAF 145 SVL Lag sugende
Onyx, Sahara ARDEX AF 165 VL /KL underla A2
Y%, ARDEX AF 635 g
ARDEX AF 135
Forbo LVT-plater ARDEX AF 145 VL Lag sugende
Allura ARDEX AF 165 SVL underla A2
ARDEX AF 180 MS g
ARDEX AF 495
ARDEX AF 145
Forbo LVT-plater Allura ARDEX AF 165 HF HF A2

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

Lim-metoder: VL = vatliming

SVL = sen vatliming

HF = heftliming KL = kontaktliming

TH = tidlig heftliming

* Kontakt Ardex

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vare produkter. Vare informasjoner er basert pa laboratorieforsgk

og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold
ligger utenfor var kontroll, patar vi oss ikke ansvaret for de oppnadde resultater. Landspesifikke forskrifter

basert pa regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge

Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tif.: 22 61 05 00

E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no
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FLOORING SYSTEMS
GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE LIME-METODE LIM-
sugende underl. | IKKE-sugende | SPREDER
underl.
ARDEX AF 135
Forbo PVC-plater, ARDEX AF 145 VL H A2
Colorex ARDEX AF 165 SVL Al
ARDEX AF 180 MS
Forbo el-ledende matter/plater VL Lag sugende S1
Colorex SE/EC, Marmoleum Ohmex ARDEX AF 2270 SVL underlag S7
Forbo Akustikunderlag ARDEX AF 145 VL Lag sugende A2
Underlay acoustic ARDEX AF 165 SVL underlag
Forbo Underlagsmatter ARDEX AF 270 VL Lag sugende
Corkment ARDEX AF 720 SVL underla Bl
ARDEX AF 165 &
Forbo Bulletin Board ARDEX AF 270 SVL Lag sugende
Bakside med jute ARDEXAF 720 VL underla Bl
’ ARDEX AF 165 g
ARDEX AF 270 Lag sugende A2
Forbo Desktop ARDEX AF 720 VL /KL gn de%la ol
ARDEX AF 165 underiag
ARDEX AF 135 Lag sugend
Forbo Flotex-PVC-bakside ARDEX AF 145 SVL augn d‘éﬁz € -
Westbond tekstilplater ARDEX AF 165 VL SVL g
ARDEX AF 180 MS

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

Lim-metoder: VL = vatliming SVL = sen vatliming

HF = heftliming KL = kontaktliming

TH = tidlig heftliming * Kontakt Ardex

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vare produkter. Vare informasjoner er basert pa laboratorieforsgk

og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold
ligger utenfor var kontroll, patar vi oss ikke ansvaret for de oppnadde resultater. Landspesifikke forskrifter

basert pa regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge

Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tif.: 22 61 05 00

E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no



