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Produktdatablad

ARDEX AF 635

Losemiddelfritt kontaktlim

- Dispersjonsbasert kontaktlim med stort bruksomrade

- Meget lave emisjoner
- Mykner-resistent
- Lang klebetid

- Pa sugende og ikke-sugende underlag

ARDEX SYSTEMPRODUKT

Seerlig god vedheft oppnas ved bruk med ARDEX sparkel- eller avrettings-
masser. Benyttet med andre ARDEX-produkter med betegnelsen EMICODE
EC1, oppnas optimale betingelser for en miljevennlig og luktfri konstruksjon.
Uskadelig for mennesker og milje etter utterking.

BRUKSOMRADE

Dispersjonsbasert kontaktlim til liming av:

- Tepper og tekstilbelegg

- Ettlags og flerlags nélefiltbelegg

- Linoleumsbelegg med jutebakside

- Homogene og heterogene PVC-belegg

- LVT designgulv

- CV-belegg

- Gummibelegg- og profiler

- PVC-profiler og isolasjonsunderlag-/materialer

P3 sugende og ikke-sugende underlag innenders.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal veere slett, permanent tert, fast, baeredyktig, fri for vedhefts-
reduserende midler og uten sprekker, og skal ha tilstrekkelig trykk- og av-
trekksstyrke. Lakkerte eller malte overflater skal ruslipes fer limingen star-
ter. Gammelt lim, som fortsatt er klebrig, skal fiernes. Eventuell sparkling

og oppretting av underlaget utferes med en egnet ARDEX avrettings- eller
sparkelmasse og tilharende priming. Til sparkling pa vegg anbefales ARDEX
R 4 universalsparkel. Gulvbransjens retningslinjer vedrarende fuktinnhold og
temperaturer m.m. skal overholdes.

ARDEX Skandinavia AS, filial Norge
Lindeberg Neeringsvei 10b, 1067 Oslo
TIf: +47 22 61 05 00
ardex@ardex.no

www.ardex.no

BEARBEIDING
Belegget som skal limes skal vaere fri for vedheftsreduserende
midler. Rens eventuelt baksiden far limet péfares.

Limet paferes med en pensel eller en kortharet standard velur-rulle (7-9 mm
luvlengde). Limet paferes pa bade underlaget og belegget i et jevnt lag. Det
ma ikke forekomme omréder med dammer. P4 mindre omr&der eller hjgrner
anbefales det  bruke pensel.

Nér limet er torket helt, og det ikke er avsmitting (fingertest), kan belegget
monteres.

Ved innvendige og utvendige hjerner pa vegg-belegg brukes en varmepis-
tol til & varme belegget for det trekkes rundt, eller presses inn i hjernet.
Belegget skal monteres s nayaktig som mulig, da den kraftige vedheften
gjor det vanskelig & korrigere belegget etter at det er montert. Nar belegget
er montert der det skal veere, bankes det ordentlig pa plass med en gum-
mihammer. Monterte belegg kan tas i bruk umiddelbart etter montering. En
forsegling av f.eks. naturkork kan utferes etter 24 timers herdetid.

Praktisk tips: Belegget kan pafares AF 635 dagen for montering. Men det er
likevel viktig at terketiden ikke overskrider 24 timer.

Bemerk: Monteringsanvisning fra beleggprodusenten samt gjeldende
normer og Gulvbransjens regler pd omradet skal alltid felges.




Gulvlim @

PAF@RINGSMETODE OG FORBRUK Tekniske data:
Forbruket avhenger av underlagets overflatestruktur og sugeevne. Temperatur: ke under +15 °C
250-350 g/m”: PVC-belegg, CV-belegg, sokkellister i blat PVC Relativ luftfuktighet: Ikke over 75%
og gummibelegg. - )
400-500 g/m*: Tekstilbelegg, linoleum, CV-belegg Avluftingstid: Ca. 20-50 min.
med filtbakside. Monteringstid: Innenfor 24 timer.

Lavere temperaturer og hayere relativ
luftfuktighet forlenger de oppgitte tidene,
og kan resultere i at fuktighet sperres inne.
De oppgitte tider gjelder ved en temperatur
pé +18 °C og en relativ luftfuktighet (RF)
pé 65%.

Velegnet til kontorstoler:  Ja, iht. EN 12529

Velegnet til gulvvarme: Ja

Rengjering (limrester): Vatt lim fiernes med vann.
EMICODE: ECI PLUS - meget emisjonsfattig
GISCODE: D1 - lesemiddelfritt

Levering: Spann 4 1,0 kg netto

Lagring: Kjelig, men frostfritt. Apnede spann

lukkes tett igjen. Lagertid: Ca. 1 &r
i udpnet originalemballasje.

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vére produkter. Vare informasjoner er basert pa laboratorieforsek og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens ar-
beidsforhold ligger utenfor vér kontroll, ptar vi oss ikke ansvaret for de oppnddde resultater. Landspesifikke forskrifter basert pa regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan
gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.



