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Produktdatablad

ARDEX A 31

Gulvsparkelmasse

- Ingen priming pa sementbaserte underlag
- Til oppretting og finsparkling av gulv og vegger
- Smidig og lett & bearbeide

Lang bearbeidingstid

BRUKSOMRADE
ARDEX A 31 er en sementbasert, sigefri, finkornet, universalsparkelmasse til
reparasjon, oppretting og finsparkling.

Velegnet til underlag av betong, sement- og anhydritpusslag, terrazzogulv,
flisbelegninger, naturstein, porebetong, lettklinkerbetong og forsvarlig feste-
de gipsplater mm.

Til utbedring av hull, ujevnheter og smarevner. Ved pafelgende legging av
flytende tregulv skal sparkellaget dekkes med en tett fuktsperre, f.eks. en
0,20 mm plastfolie med tapede skjoter med minst 200 mm overlapp. AR-
DEX A 31 kan ikke brukes utenders, og pé vedvarende fuktbelastede omra-
der.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal vaere tort, fast, baeredyktig, ru og fri for vedhefts-
reduserende midler. ARDEX A 31 kan brukes pa betong, sementpusslag og
sementbaserte sparkelmasser uten priming. @vrige underlag primes etter
anvisningene i databladet for ARDEX P 51 eller ARDEX

P 82. Primingen skal vaere terket til en klar, tynn film, for ARDEX A 31 utleg-
ges.

P3 trebaserte underlag skal ARDEX E 25 tilsettes blandevannet (se blan-
dingsforholdet pa databladet for ARDEX E 25), alternativt kan

ARDEX K 5 brukes. P4 ikke-sugende underlag, hvor det etterpd skal legges
en tett gulvbelegning, skal ARDEX A 31 utlegges i en minimumstykkelse pa
1,5 mm for & danne et fuktabsorberende lag.

Ved utlegging av tette gulvbelegninger skal underkonstruksjonen veere ved-
varende terr. | tvilstilfeller anbefales en pravesparkling.

ARDEX Skandinavia AS, filial Norge
Lindeberg Neeringsvei 10b, 1067 Oslo
TIf: +47 22 61 05 00
ardex@ardex.no

www.ardex.no

BLANDING
| en ren beholder helles rent, kaldt vann, og under kraftig omrering tilsettes
pulveret til det oppnés en pastaaktig masse uten klumper.

Blandingsforhold:
12 % kg ARDEX A 31 : 3,6 liter vann.

BEARBEIDING

ARDEX A 31 er lett & bearbeide med en glattsparkel og kan skjeeres og glat-
tes i herdefasen. P& sugende underlag bevarer ARDEX A 31 sin smidighet
og "ruller” ikke under bearbeidingen.

ARDEX A 31 kan bearbeides i ca. 20 min. ved 20 °C; lavere temperaturer
forlenger og hayere temperaturer forkorter bearbeidingstiden. Sparkellaget
er gangbart etter 40 minutter og belegningsklart etter ca. 2 timer. ARDEX A
31 kan sparkles ned til O mm og legges i lagtykkelser opp til 5 mm. ARDEX
A 31 kan bearbeides ved temperaturer over 5 °C.

KARAKTER

Pulver med spesialsementer, fylistoffer og plast, som ved omrering med
vann gir en smidig, pastaaktig, spenningsfattig sparkelmasse.

ARDEX A 31 har ARDURAPID-effekt, som gir en hurtig hydraulisk herding og
en fullstendig vannbinding.

ARDURAPID



Avrettings- og gulvsparkelmasser @

Tekniske data:
Blandingsforhold: 3,6 liter vann : 12 % kg pulver
Egenvekt: 1,2 kg/liter
Egenvekt (blandet). 1,9 kg/liter
Materialforbruk: Ca. 1,2 kg pulver pr. m*/mm.
Bearbeidingstid: Ca. 20 minutter ved 20 °C
Gangbar: Etter ca. 40 minutter
Belegningsklar: Etter ca. 2 timer
Trykkstyrke (DIN 1164). Etter 1 dagn 15 N/mm*
Etter 7 dogn 25 N/mm’
Etter 28 degn 30 N/mm’
Boyestrekkstyrke (DIN 1164): Etter 1 degn 5,0 N/mm’
Etter 7 dogn 70 N/mm’
Etter 28 degn 10,0 N/mm’
Kuletrykkshardhet (Brinell): Etter 1 degn 40 N/mm*
Etter 7 dagn 55 N/mm’
Etter 28 degn 60 N/mm’
Emisjonsklassifisering: M1 (RTS)
Emballasje: Sekker 4 12,5 kg
Lagring: I torre rom i opp til 12 mnd.
i udpnet originalemballasje
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
31212
EN 13813:2002
ARDEX A 31
Patching Compound
EN 13813:.CT-C30-F6
Compressive strength: =30 N/mm*
Flexural strength: =6 N/mm’
Abrasion resistance according to Bshme: NPD
Tensile adhesion strength:
pH value: NPD
Reaction to fire: NPD
E

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vére produkter. Vare informasjoner er basert pé laboratorieforsek og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens ar-
beidsforhold ligger utenfor vér kontroll, ptar vi oss ikke ansvaret for de oppnddde resultater. Landspesifikke forskrifter basert pa regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan
gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.



