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ARDEX K 2000

ARDEX A 38-MIX ARDEX K 5 ARDEX A 30 ARDEX A 31 ARDEX A 45 ARDEX A 46 ARDEX K 15 ARDEX K 39 ARDEX K 40 ARDEX K 60 ARDEX K 70 NEW ARDEX K 75 ARDEX K55 S ARDEX K 2000 F ARDEX K 22 F ARDEX K 301 MIX
Krympfri hurtigstep Primingsfri lynhurtig repa- | Finkornet universal- Plastforsterket, finkor- Sigefri grovsparkel. Til Sigefri. Til sparkling og Finkornet sementbasert Finkornet sparkelmasse | Premium gulvsparkel- Sementbasert selvutjev- | Premium avrettingsmasse | Til innsteping av varme- | Lynhurtig og primingsfri | Selvutjevnende pro- Spenningsfattig gipsspar- | Utendars sparkel-
til steping av gulv rasjonssparkel til oppret- sparkel til oppretting net universalsparkel til reparasjon av hull, trappe- | oppretting av hull, sprek- | avrettingsmasse med med optimale flytegen- | masse til oppretting av nende avrettingsmasse | til framstilling av ekstremt | kabler og grovavrettings- | pa de fleste underlag. Hur- | sjektsparkelmasse. kelmasse til oppretting og | masse. Lettflytende.
i flytende og faste ting av gulv og vegg. av gulv og vegg. oppretting av gulv og forkanter, sparkling av fall | ker, ujevnheter og svanker. | sveert gode flytegenskaper | skaper og lang bearbei- | ekstremt glatte og jevne | pé lateks-basis. glatte og jevne underlag. | masse til store lagtykkel- | tigherdende ogsa avretting av undergulv. Til oppretting
konstruksjoner. vegg. Primingsfri pa be- | til avlep mm. dingstid. underlag. ser. i tykke lag. REVOCEMtek- | K 2000 F er med fiber. og avretting.
tongunderlag. nologi.
ML’ ML ML M1 ML ML

Lagtykkelse: 20 mm

Lagtykkelse: 0-5 mm

Lagtykkelse: 0-5 mm

Lagtykkelse: O-5 mm

Lagtykkelse: O-10 mm

Lagtykkelse: 2-30 mm

Lagtykkelse: O-10 mm

Lagtykkelse: O-10 mm

Lagtykkelse: 0-20 mm

Lagtykkelse: Til 15 mm

Lagtykkelse: 2-30 mm

Lagtykkelse: 3-50 mm

Lagtykkelse: 1-10 mm

Lagtykkelse: 3-30 mm

Lagtykkelse: 0-50 mm

Lagtykkelse: 2-20 mm

Gulv Gulv og vegg Gulv og vegg Gulv Gulv og vegg Gulv og vegg Gulv Gulv Gulv Gulv Gulv Gulv Gulv Gulv Gulv Gulv

Utenders og innenders Innenders Innendars Innenders Innendars Utenders og innenders Innenders Innenders Innenders Innenders Innendars Innendars Innenders Innenders Innenders Utenders og innenders

Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk: Forbruk:

22 kg pr.m?/cm 1,15 kg pr. mm/m? 1,2 kg pr. mm/m? 1,2 kg pr. mm/m? 1,6 kg pr. mm/m? 1,4 kg pr. mm/m? 1,4 kg pr. mm/m? 15 kg pr. mm/m? 1,5 kg pr. mm/m? 1,6 kg pr. mm/m? 1,7 kg pr. mm/m? 1,7 kg pr. mm/m? 1,5 kg pr. mm/m? 1,6 kg pr. mm/m? 15 kg pr. mm/m? 1,6 kg pr. mm/m?

Gangbar etter 2-3 timer. | Gangbar etter 30 min. Gangbar etter 40 min. Gangbar etter 45 min. Gangbar etter 1 time. Gangbar etter 2-3 timer. | Gangbar etter 2 timer. Gangbar etter 3 timer. Gangbar etter 2-3 timer. | Gangbar Gangbar etter 2 timer. Gangbar etter 2 timer. Gangbar/belegningsklar | Gangbar etter 3 timer. Gangbar etter 90 min. Gangbar etter 2-3 timer.

Belegningsklar: Fliser Fliser etter 1 degn. etter ca. 2 timer. etter ca. 60 min Belegningsklar: Fliser etter

etter 4 timer. Belegg og | Belegningsklar Belegningsklar Belegningsklar Belegningsklar Belegningsklar Belegningsklar etter 1 Belegningsklar Belegningsklar Belegningsklar etter 1 dagn | (ogsa i tykke lag). 5 mm etter 3 degn. Belegningsklar: 1 degn. Overmalbar og

parkett etter ca 2 dager. | etter 30 min. etter 2 timer. etter 2 timer. etter 1 time. Overmalbar og klar for etter 1 degn. degn. 2 degn ved lag- fra 6 timer. Belegningsklar: Opp til 3 | etter 1 degn. uansett lagtykkelse. 10 mm etter 7 dagn. 0-3 mm etter 1 degn. klar for gulvbelegg; etter
gulvbelegg etter tarking. tykkelser over 5 mm. mm ca. 12 timer. 30 mm etter 14 dagn. torking.

Til steping i faste eller
flytende konstruksjoner

i boliger, kontorer, institu-
sjoner og hobbyrom.

Til utbedring av hull og
skjoter pa sponplater og
kryssfiner pa gulv

0g vegg.

Flekksparkling av gamle
sparkelmasser for legging
av gulvbelegninger.

Til utbedring av hull, ujevn-
heter og riss, som kan
forekomme i bygnings-
deler pa gulv-, vegg-, og
takflater.

Til utbedring av hull, ujevn-
heter og riss.

Ved pafelgende legging av
flytende tregulv skal spar-
kellaget dekkes med en
tett fuktsperre.

Til sparkling av hull og
oppretting av ujevnheter i
underlag.

Til oppretting og utbed-
ring av trappetrinn og trap-
peavsatser.

Til utbedring og oppretting
av trappetrinn og trappe-
avsatser.

Til oppbygging av fall og
oppretting og sparkling i
tykke og tynne lag.

Til avretting av undergulv
for legging av gulvbelegg.

Til sparkling og avret-
ting av undergulv for

legging av gulvbeleg-
ninger.

Til fremstilling av glatte
og jevne flater,

seerlig til PVC- og PVC
design-belegg, parkett og
keramiske fliser.

Til avretting av krevende,
ujevne underlag.

Velegnet il avretting av
baderom og kijellergulv.

Kan brukes pa nesten alle
underlag uten
priming.

Til avretting av underlag
med store nivaforskjeller.

Velegnet til innstaping av
varmekabler.

Som slitelag i kjellere,
hobbyrom osv.

Til oppretting og utjev-ning
av gulvflater.

Velegnet til oppbygging av
fall mot gulvavlap.

Velegnet til innstaping av
varmekabler og til "bjel-
kelagsavstiving”

Til hurtig renoverings- og
reparasjonsoppgaver,
samt til andre oppgaver
hvor terketiden er en av-
gjerende faktor for legging
av gulvbelegninger.

Til oppretting, avretting
og sparkling fer legging
av gulvbelegg, keramiske
fliser ol.

Til oppretting og avretting
av undergulv for legging
av gulvbelegninger.

Som slitelag pa moderat
belastede arealer.

Til oppretting av gulvflater
i vatrom, pa balkonger og
terrasser for legging av
keramiske fliser.

Som pusslag pa betong |
tykkelser fra 20 mm, og
som flytende pastep pa
folie eller trykkfast iso-
lasjon i tykkelser fra 35
mm.

Pa underlag av betong,
sement- og anhydrit, ter-
razzogulv, flisbelegninger,
naturstein, gassbetong,
lettklinkerbetong, spon/
kryssfinerpl, tre mm.

Pa underlag av betong,
sement- og anhydritpuss,
terrazzogulv, flisbelegnin-
ger, gass-

betong, lettklinker-
betong m.m.

Pa underlag av betong,
sement- og anhydritpuss,
terrazzogulv, flisbeleg-
ninger, naturstein, porebe-
tong, lettklinkerbetong og
gipsplater mm.

Pa underlag av betong,
sement- og anhydritpuss,
terrazzoguly,
flisbelegninger, naturstein,
gassbetong,
lettklinkerbetong m.m.

Pa underlag av betong, se-
ment- og kalksementpuss
og terrazzo. Gassbetong
kun innendars.

Pa underlag av betong,
sement- og anhydritpuss,
terrazzogulv, flisbelegninger
og naturstein.

Pa underlag av betong,
sement- og anhydrit-
puss, terrazzogulv, flis-
belegninger m.m.

P& underlag av betong,
sementpuss, stapeas-
falt, anhydritt, spon- og
OSB-plater, underlag med
fastsittende, vannfaste
limrester og andre egne-
de underlag.

Bordgulv, kryssfiner

og sponplategulv, me-
tallunderlag, anhydritt,
betong, stepeasfalt og
terrazzogulv, gamle kera-
miske fliser m.m.

P& underlag av betong,
sement- og anhydritpuss,
terrazzogulv, flisbelegnin-
ger mm.

Pa underlag av betong,
betongelementer,
sement- og anhydritpuss
og gamle sparkelmasser.

P& underlag av betong, se-
ment- og gipspuss, gamle
sparkelmasser, gamle
limrester, terrazzogulv,
flisbelegninger mm.

Pa underlag av betong,
betongelementer,
sement- og anhydritpuss
og gamle sparkelmasser.

Pa underlag av stope-
asfalt, hardt asfaltlim,
betong, betongelementer,
sementpuss og anhydrit
samt gamle sparkelmas-
ser.

P& underlag av betong, se-
mentpuss, keramiske fliser.

Primer
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Kiirkuivav kruntaine » Universala grunts » Universalus gruntas

ARDEX P 52 Vgnnbasgrt .primer og grunning til underlag fer avretting, spar- ARDEX P 51 At(rylbasert primer til stevbinding, porelukking og heftbro
kling og liming. pa sugende underlag.
Gulv og vegg. w Gulv og vegg.
z Innenders Innenders
P52 Forbruk: 30-300 g/m’ P51 Forbruk: 50-300 g/m’

T“imitwgmif"” Belegningsklar etter utterking. 105, 1m Belegningsklar etter utterking.

sngte ©
Kan brukes i Breeam-nor sertifiserte bygg. Pa betongdekker, Bar ikke bruks i Breeam-nor sertifiserte bygg. Pa betongdek-
gassbetong, sement- og anhydritpuss, terrazzo, gipssparkelmas- ker, gassbetong, sement- og anhydritpuss, terrazzo, gipsspar-
ser, sparkelmasser, mm. kelmasser, sparkelmasser, mm.

Hurtig, ferdigblandet primer. Optimal vedheft
og mange bruksomrader. Lesemiddelfri.

ARDEX P 82

Gulv, vegg og tak.

Utenders og innenders

Forbruk: 100-500 g/m’

Belegningsklar etter ca. 1 time.

ARDEX Skandinavia AS Lindeberg Neeringsvei 10b, 1067 Oslo Telefon 22 61 05 00 ardex@ardex.no www.ardex.no

Pa betong, sement- og kalksementpuss, sparkelmasser, Iy
keramiske fliser, terrazzo, dispersjonsmalinger, vannfaste :
limrester og PVC-belegg i tarre rom.

2-komponent, lasemiddelfri primer. Til tette og glatte underlag.
Serger for optimal vedheft til underlaget.

Gulv og vegg.

Innendars

Forbruk: 100-200 g/m’

Belegningsklar etter 1 time.

lag m.m.

Pa prefabrikkerte betonggulv, vakuumglattede betonggulv, anhyd-
ritpuss, terrazzo, spon-/kryssfinérplater, magnesittpuss, keramiske
fliser, sandstein, tregulv, epoksymaling, malte underlag, metallunder-

ARDEX P 7

De angitte tider gjelder ved temperatur 20°C

Hurtigterkende primer og heftbro til ikke-sugende under-

lag.

Gulv, vegg og tak.

Innendars

Forbruk: 100-150 g/m’

Belegningsklar etter 30-120 minutter.

Til tette og glatte underlag som ARDEX P 40 MS, epoksy,
keramiske fliser, terrazzo og stepeasfalt, eller trebaserte
underlag som finér, spon- og OSB-plater.
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